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NAVOD NA POUZITIE
OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY (OOP)

Pred pouzitim odevu si pozorne prestudujte tento navod. Informacie o vhodnom
odeve pre vase konkrétne pracovné zaradenie ziskate od pracovnika zodpoved-
ného za BOPZ alebo vasho manazéra. Tento navod si odlozte. V buducnosti by ste
ho mohli potrebovat'.

Vyhlasenie o zhode pre tento OOP a d'alSie podrobné pokyny na pouZivanie:
pozrite si webovu lokalitu http://sio.to/eudoc

2016/425 o osobnych ochrannych prostriedkoch (OOP) zalozenej na
harmonizovanych eurdpskych normach, pricom zodpovedajuce piktogramy
a triedy ochrany najdete na stitkoch prisitych na tychto odevoch.

c E Tento odev je v sllade so zakladnymi ustanoveniami eurdpskej smernice

Okrem odevov iba s oznacenim EN 343 alebo EN 14058 alebo EN 13758-2 (a na ktoré
sa vztahuje samocertifikacia, s vynimkou Rct > 0,25 m? K/W), vietky naSe ostatné
OOP, na ktoré sa vztahuje tento navod, ziskali certifikat zo strany Centexbel,
Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde (Belgicko) - NB 0493. Ak je na pravej strane
piktogramu CE na prisitom Stitku uvedené Cislo 0493, znamena to, Ze ide o OOP kategorie
Il so zlozitou konstrukciou, ktory slizi na ochranu pouzivatela pred nebezpecenstvom
amrtia alebo trvalych zdravotnych nasledkov, a monitoring na zaistenie kvality vyrobného
procesu vykonava spolocnost’ Centexbel.

Tento OOP je v stilade so vSeobecnou normou £N /SO 13688:2013 / EN SO 13688:2013+A1:2021.
Tento OOP je v sulade s nariadenim REACH a neobsahuje latky, ktoré su v si¢asnosti zname
alergény, karcinogény alebo mutagény. Ako v pripade vSetkych OOP, tento vyrobok nechrani
pred vietkymi nebezpecenstvami! PreStudujte si konkrétne posudenie rizik pre vase pra-
covisko.

Tento OOP sa bude tiez pouzivat v kombinacii s inymi OOP (vratane OOP, ktoré nie su
odevom). Pri skombinovani s inymi OOP skontrolujte kompatibilitu a spravne pouZitie
Precitajte si tiez prislusné navody ostatnych OOP.
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Z hladiska ochrany pred dazdom, chladom, chemickymi latkami, ohiiom, teplom atd'. je
zjavné, Ze vas prostriedok pri vykonavani &innosti a pohybov bude chranit’ iba na Castiach
tela, ktoré prostriedok zakryva. Ked'ze je mozné kombinovat rézne odevy, je potrebné
zaistit', aby vietky Casti tela boli chranené prislusnym stupfiom ochrany.

Upravovanie tohto odevu (bez suhlasu & i Sioen) je & é! Na
optimalnej ochrany je potrebné zaistit' vietky upeviiovacie prvky.

Nikdy nepouzivajte poskodeny odev. Poskodeny odev sa musi ihned' vyradit' a bud’ opravit',
alebo vymenit'. Bezodkladne informujte manazéra. Na konci Casu zivotnosti sa tento odev
odovzda, odvezie a spracuje v kontrolovanych podmienkach (profesionalne sluzby zberu na
mechanickd alebo tepelnd recyklaciu atd'.) v $pecializovanom zariadeni. Spolocnost Sioen
nema Ziadnu povinnost’ ani zodpovednost prevziat OOP na bezpecnu likvidaciu.

Odporuéame vyuZivat’ sluzby odbornej starostlivosti (interné alebo externé pracovne).
Spolocnost” Sioen na vyziadanie poskytne 3pecifické pokyny pre priemyselné pracovne.
Dostupné su tiez na webovej lokalite spolocnosti Sioen http://sio.to/eudoc. Pokyny pre
pranie v domacich podmienkach (¢o sa tiez méze vztahovat na priemyselné pracovne!) si
uvedené na Stitku priSitom na odeve.

Podrobnejsie vysvetlenie tychto symbolov najdete na webovej lokalite spolocnosti Sioen
http://sio.to/eudoc.

Ak potrebujete dalSie informacie o pokynoch na starostlivost, opravach a spdsoboch
bezpecnej likvidacie, obratte sa na predajcu znacky Sioen.

Oznacenie Vysvetlenie

Maximalny (teoreticky) pocet cyklov Cistenia znamena, Ze po x cyk-
loch Cistenia je potrebné vykonat' certifikacné testovanie.

Datum trvanlivosti alebo datum, po ktorom sa vyrobok uz nema
pouzivat..

Certifikacné testy é po postupe pr ého prania
(pozrite si lokalitu http://sio.to/eudoc).

Hodnoty zadané v koldnkach A, B, C st prislusné telesné rozmery
(v cm), pre ktoré je tento odev vhodny.

Rézne tabulky velkosti najdete na nasej webovej lokalite
http://sio.to/eudoc.

(A: Obvod pasa - B: Obvod hrudnika - C: D(zka)




Zabrante prilisnému znecisteniu odevu. Znecisteny odev méze znamenat’ znizent ochra-
nu. Chemické latky (vratane ich dlhodobého (¢inku na odev z dévodu jeho uskladnenia
znelistenom stave) mozu znizit ochranné vlastnosti odevu.

Pri vybere odevu skontrolujte, ¢i ma spravnu velkost a ¢i nie je poskodeny.

Vseobecne plati, Ze odevy je potrebné vyberat tak, aby bolo mozné pracu vykonat v po-
hodli a bez obmedzeni.

Sledovatelnost’ vyroby
Prislusné udaje s uvedené v spodnej Casti Stitka.

Pokyny na skladovanie
Ked' odev nepouzivate, skladujte ho v suchej a dobre vetranej miestnosti v nestlacenom:
tave. Zabraite vystaveniu odevu extrémnym teplotdm a priamemu slneénému svetlu, ab)
sa predislo zmene farieb. Staznosti na zmeny farieb nebudu akceptované.

Spolonost’ Sioen nenesie zodpovednost za $kody vzniknuté v ddsledku nesprévneho po-

uzitia OOP alebo akéhokolvek pouzitia, ktoré nie je v Uplnom sulade s vysSie uvedenym
navodom na pouzitie.

EN 343:2019
Ochrana proti dazd'u

Ochranné odevy s referencmjm kédom WR x, y, R EN343
x aleboy x: Odolnost’ proti y: Odolnost’ proti vodnej pare
(Pozrite si prieniku vody (m) (Ret: m2.Pa/W)

Stitok)

Trieda 1 20.8 > 40
Trieda 2 20.8" 25 < Ret < 40
Trieda 3 21.3" 15 < Ret < 25
Trieda 4 22" <15

(*) Vodny stlpec, textilia testovand aj po predbeznom osetreni.

R = Testovanie odevu pouzitim vodnej veZe, nepovinné (nahradené symbolom ,x“ v pripade,
ak sa test nevykonal).

Pre odevy s kddom y: trieda 1 na stltku musi byt uvedené odporucame »Obmedzeny ¢as
nosenia“. V nizsie uvedene] tabulke st Udaje o odporucanom &ase nosenia pri réznych
teplotach. Cas nosenia mozno prediZit, napr. pouzivanim vetracich otvorov atd'.




Teplota pracovného 25°C 20°C 15°C 10°C 5°C
prostredia

Max. odporucany 60 min. 75 min. 100 min. 240 min. Neuvad-
nepretrzity cas zasa
nosenia

Priepustnost’ vodnej pary a kombinacia modularneho viacvrstvového odevu (napr. spodna
bielizefi pohlcujica a odvadzajica vlhkost, tepelna izolacia, ergonomické faktory, ako
strih, velkost, elasticita atd'.) prispievaju k vasmu pohodliu.

Poznamka: V pripade modelov s odnimatelnymi rukavmi méze byt vodoodolnost' na Grovni
zipsov uréenych na pripinanie rukavov znizena.

EN 343:2003 +A1:2007 x
Ochrana proti dazd'u
y

Ochranné odevy s referencnyjm kédom WR x, y EN 343

x alebo y x: Odolnost’ proti y: Odolnost’ proti vodnej pare

(Pozrite si prieniku vody (m) (Ret: m2.Pa/W)

Stitok)

Trieda 1 20.8 > 40

Trieda 2 20.8" 20 < Ret < 40

Trieda 3 21.3" <20

(*) Vodny stipec, textilia testovand aj po predbeznom osetreni.

Pre odevy s kodom y: trieda 1 na Stitku musi byt uvedené odporucanie ,,Obmedzeny ¢as
nosenia“. aniiiie uvedenej tabulke su Udaje o odpori¢anom ¢ase nosenia pri réznych
teplotach. Cas nosenia mozno pred|(zZit, napr. pouzivanim vetracich otvorov atd".

Teplota pracovného 25 °C 20°C 15°C 10°C 5°C
prostredia

Max. odporucany 60 min. 75 min. 100 min. 240 min. Neuvad-
nepretrZity Cas zasa
nosenia

Priepustnost’ vodnej pary a kombinacia modularneho viacvrstvového odevu (napr. spodna
bielizeri pohlcujica a odvadzajica vlhkost, tepelna izolacia, ergonomické faktory, ako
strih, velkost, elasticita atd'.) prispievaju k vaSmu pohodliu.

Poznamka: V pripade modelov s odnimatelnymi rukavmi méze byt vodoodolnost' na trovni
zipsov uréenych na pripinanie rukavov znizena.



Sezonne ochranné odevy - ochrana proti vode . 4" "

Tento piktogram bez uvedenia normy EN 343 oznaluje sezénne ochranné ode-
vy (samocertifikacia) so zakladnou ochranou proti slabému dazd'u a mrholeniu
a so $vami, ktoré nevyhnutne nemusia byt vodotesné.

EN ISO 20471:2013 +A1:2016
Tento odev zvysuje viditelnost’ pouzivatela
v zlom pocasi a vo vysoko rizikovych situaciach

x

EN ISO 20471
Kombinacia fluorescenéného zakladného materialu s retroreflexnymi pasmi
signalizuje vasu pritomnost’ pri dennom svetle alebo v tme (vo svetle reflektorov).

Ochranné odevy s referencnijm kédom HRVx

X (Pozrite si Stitok) Fluorescencia (m2) Retroreflexnost’ (m2)
Trieda 1 20.14 20.10
Trieda 2 20.50 20.13
Trieda 3 20.80 20.20

Odev musi byt’ Gplne zapnuty a nezakryty, aby sa zaistila viditelnost.

Viditelnost' zavisi od pouzitia (napr. zneistenie atd'.), starostlivosti (opravy, Cistenie atd’.)
a skladovania (odevy by sa mali podla moznosti skladovat v tmavom prostredi). Maximal-
ne povolené mnozstvo cyklov starostlivosti je uvedené na Stitku ako ,Max xx“ (mdze to
oznacovat' pocet cyklov prania, po ktorom je potrebné vykonat' certifikaciu), no nie je to
jediny faktor uréujuci Zivotnost odevu. Zivotnost odevu tie? zavisi od pouzivania, starost-
livosti, podmienok skladovania atd'. Pri prani spolu s d'aldimi tmavymi odevmi je potrebné
venovat' zvySeni pozornost’ (hrozi vyskyt farebnych flakov). Po vystaveni svetlu mdze farba
spadat’ do iného rozsahu farieb nez pdvodne, v kazdom pripade bude zodpovedat norme
EN ISO 20471.

V pripade OOP s odnimatelnymi rukavmi mdze ich trieda byt (resp. bude) po odobrati
rukavov nizsia (pozrite si Stitok). Odev bez rukavov triedy 3 EN /SO 20471 je potrebné
skombinovat’ s odevom s dlhymi rukavmi a/alebo dlhymi nohavicami s 2 retroreflexnymi
pasmi so Sirkou 5 cm a najmenej 5 cm fluorescencného materialu po celom obvode rukavov,
resp. nohavic.




EN ISO 20471 - Okrem § 5.6

Tento odev poskytuje pouZivatelovi ochranu pred slabou x
viditelnost'ou pomocou napadnych materialov v sulade s

EN ISO 20471:2013+ A1:2016 okrem §5.6. - Fyziologické ucinky EN ISO 20471
- vodna para a tepelny odpor. Odportcana doba nosenia odevu Except§56
je obmedzena

Tento odev nie je v stlade s paragrafom 5.6 normy EN SO 20471:2013+A1:2016, ktory hovori
o splfiani minimalnej vykonnosti pri fyziologickych cinkoch, ako s vodna para a tepelny
odpor. Preto je ¢as odporicaného nosenia odevu limitovany. Odporicanie je pridané v sekcii
,,Obmedzeny ¢as nosenia“ pre dany odev. Nasledujuca tabulka sluZi ako pomdcka na ilus-
traciu Gcinku priepustnosti vodnych par na odpori¢an( nepretrziti dobu nosenia odevu pri
rdéznych teplotach prostredia.

Teplota pracovného prostredia ( °C) 25 20 15 10 5

Odporuéany maximalny €as nepretrzitého nosenia
(min.)

EN 14058:2017
Ochrana proti chladnému prostrediu (mozna kombinacia vihkosti
a vetra pri teplotach vyssich ako -5 °C)
EN 14058
Ochranné odevy s referencnjm kédom LC a, b, ¢, d
a  Tepelny odpor Rct namerany pre kombinaciu textilii: trieda 1 az 4. (pozrite si Stitok)
b Volitelné: trieda priepustnosti vzduchu: triedy 1 aZ 3. (pozrite si $titok)
c Volitelné pre a = 1, 2 alebo 3: vysledna Gcinna tepelna izolacia lcer
(v m2.K/W), namerana dynamicky na odeve v kombinacii so spodnou bielizfiou typu R
(hodnotu najdete na Stitku).
d  Volitelné: odolnost textilie a $vov proti prieniku > 0,8 m vodny st(pec.

Symbol X na Stitku znamend, Ze tdto volitelnd vlastnost' nebola testovand.

a: Ret (m2.K/W) b: Odolnost’ proti prieniku
vzduchu AP (mm/s)
Trieda 1 0,06 < Rct < 0,12 100 > AP
Trieda 2 0,12 <Rct < 0,18 5<AP < 100
Trieda 3 0,18 < Ret < 0,25 AP<5
Trieda 4 0,25 < Rct /

Zamyslanu oblast’ vyuzitia tried 1 az 4 (vratane) najdete v tabulkach na webovej lokalite

spolocnosti Sioen: http://sio.to/eudoc

Tepelno-izolaéna schopnost' samdze po prani znizit kvdli kompresii. Tento odev chrani len asti
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tela, ktoré zakryva. Na zaistenie Uplnej ochrany musi byt zakryté celé telo vratane ruk a néh.
Vetrovka bez rukavov alebo vesta poskytuju iba doplnkov( ochranu.

EN 342:2017

Ochrana proti velmi chladnému prostrediu (mozna kombinacia

vlhkosti a vetra pri teplotach menej ako -5 °C)

EN342

Ochranné odevy s referenényjm kédom DE

a  Vysledna ucinna tepelna izolacia hodnoty l.er (v m2.K/W), namerana dynamicky na ode-
ve v kombinacii so spodnou bielizfiou typu B. (pripadne so spodnou bieliziiou typu C
alebo R, hodnotu najdete na Stitku)

b Trieda priepustnosti vzduchu: triedy 1 aZ 3. (pozrite si §titok)

¢ Volitelné: WP znamena ,,odolnost’ proti prieniku vody“ > 0,8 m vodny st(pec.

Symbol X na stitku znamend, Ze tdto volitelnd vlastnost' nebola testovand.

b: Odolnost’ proti prieniku Vyuzitie: rychlost’ vzduchu
vzduchu AP (mm/s)
Trieda 1 100 < AP <1m/sv interiéri
Trieda 2 5 <AP <100 <5m/s
Trieda 3 AP <5 25 m/s, zvylajne pre exteriér

Vyhladajte hodnotu lee (v m2.K/W), ktora je uvedena na Stitku, v lavom stlpci nizsie uvede-
nej tabulky. V zodpovedajicom riadku na pravej strane tabulky najdete minimalnu teplotu
v °C (korigovant pre ochladenie vetrom) pre rézne Urovne &innosti a rychlosti pridenia
vzduchu, ktorym mdzu byt' osoby vystavené 1 az 8 hodin (za predpokladu, Ze odev sa pou-
Ziva so zodpovedajlicou spodnou bieliziiou). Je potrebné sa tieZ vyhnit nadmernej izolacii
a poteniu. Aby bolo mozné zaistit’ optimalnu ochranu v ramci vasho konkrétneho pracovného
zaradenia, odporucaju sa primerané prestavky vo vykirenej miestnosti, v ktorej odporiéa-
me tento OOP v idealnom pripadne (Ciastocne) vyzliect' alebo rozopnat'.

oo



Pouzivatel stojaci
Izolacia Mierna aktivita, 75 W/m?
Rychlost’ prudenia vzduchu
0,4 m/s 3m/s
8h 1h 8h 1h
0,265 m2.K/W 13 0 19 7
0,310 m2.K/W 10 -4 17 3
0,390 m2.K/W 5 -12 13 -3
0,470 m2.K/W 0 -20 7 -9
0,540 m2.K/W -5 -26 4 -14
0,620 m2.K/W -10 -32 0 -20
PouZzivatel: v pohybe
Izolacia Mierna aktivita, 115 W/m? Stredna aktivita, 170 W/m?
Rychlost’ prudenia vzduchu Rychlost’ pridenia vzduchu
0,4m/s 3m/s 0,4m/s 3m/s
8h 1h 8h 1h 8h 1h 8h 1h
0,265 m2.K/W 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 m2.K/W 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 m2.K/W 9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 m2.K/W 17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 m2.K/W 24 -45 -1 -30 -49 -7 -32 -52
0,620 m2.K/W -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Pre vyuzitia v teplotach nizsich ako 50 °C je potrebné prijat dodatocné opatrenia (ochrana
dychacich ciest, ochrana pokozky atd'.)!

Tepelno-izolaéna schopnost' sa mdze zniZit' pranim alebo kompresiou. Aby boli splnené vy3-
Sie uvedené 3pecifikacie, je potrebné nosit’ spolu bundu proti mrazu, nohavice a kapuciiu
plus prislusna spodnd bielizen.

Informécie: Spodna bielizefi typu B: tricko s dthym rukavom, dlhé spodky, ponozky, plstené
navleky, termalna bunda, termalne nohavice, pletené rukavice a kukla s tymto OOP ako
vonkajsou vrstvou. Konkrétne informécie o spodnej bielizni typu C najdete na webovej
lokalite spolo¢nosti Sioen: http://sio.to/eudoc.




EN 13758-2:2003 +A1:2006
Chrani pouZivatela pred UV Ziarenim (UVA + UVB) zo sinka

Ochranné odevy s referencnijm kédom UPF

UPF (UV ochranny faktor) musi mat’ hodnotu najmenej 40, pricom sa musi me-
rat v stlade s normou EN 13758- 1. Tento odev chrani len Casti tela, ktoré zakryva. Dlhodobé
vystavenie pokozky slnku mdze spdsobit’ jej vazne poskodenie. Na nezakryté asti tela preto
pouzite krém s vysokym ochrannym faktorom. Ochranny faktor tohto odevu sa méze znizit'
pouzivanim, ked' ho pouzivatel nema obleceny, alebo ked' je odev vlhky.

EN 13758-2

ENISO 14116:2015
Odevy s vlastnost'ami obmedzeného Sirenia plamena

Ochranné odevy, ktoré mézu mat'referencné kody FR 1+3, FR1 alebo FR3 EN ISO 14116
Tento odev poskytuje pasivnu ochranu (znizuje pravdepodobnost, ze samotny

odev sa vznieti a zaéne predstavovat nebezpeéenstvo) pri ndhodnom alebo kratkom kon-
takte s malymi plamenmi.

Odev s indexom 1 sa nesmie nosit’ priamo na pokozke, ale na odevoch s indexom 2 alebo
s indexom 3. V pripade odevov s indexom 2 alebo indexom 3, na ktorych je z vnitornej
strany aplikovany material s indexom 1 (je to uvedené na ititku) sa tiez vyzaduje nosit’
spodnll bielizeri s indexom 2 alebo indexom 3. Odev mdZe pozostavat z jednej vrstvy alebo
moze byt zlozeny z viacerych vrstiev.

Index x: jedna vrstva, testovana zvonku Ext. index 1
alebo viacero vrstiev: vnutorna aj vonkajsia
strana testované spolocne. T
Index x+x:  viacero vrstiev, kazda z vrstiev sa testuje samostatne;
(napr. FR 1 + 3 znamena vonkajsiu vrstvu s indexom @
1 a vnatornu vrstvu s indexom 3). Int.: index 3
Podla znazornenia na tomto obrazku.



X Dosiahol Vytvorilasa | Rozsiril sa Vyskytli Vyskytol sa
plamef na odeve z karbon- sa horiace cas dalsieho
okraje diera? izovanej zvysky? horenia?
vzorky? oblasti

dosvit?
Nie =

Index 1 E)pme_dzene Ano Nie Nie Nevyzaduje sal
Sirenie
plamefa
Nie =

Index2 | 9Pmedzené | Nie Nie Nevyzaduje s3
Sirenie
plamefia
Nie =

Index 3 | 9bmedzené |\ Nie Nie <2s
Sirenie
plamena

V pripade vystavenia plameriom sa o najskor vzdialte od ohfia/zdroja tepla. Tepelne vodi-
vé komponenty nesmu prist do kontaktu s pokozkou. Ked' ochranu zabezpecuje dvojdielny
vonkajsi odev, pouzivatel musi zabezpecit prekrytie vrstiev v d(zke aspori 20 cm, ked' sa
pokusi v stoji dotknut’ sa $pi¢kami prstov 3piciek chodidiel.

Zvysky horlavych latok na odeve (napr. olej atd'.) maju nepriaznivy ucinok na obmedzenie
Sirenia plamena.

EN 1149-5:2018

Elektrostatické odevy pouZivané v ramci plne uzemneného

systému, aby sa zabranilo nahodnym vybojom predstavujicim

riziko poziaru v ovzdusi s nebezpecenstvom vybuchu (prostredie EN 1149-5
s nebezpecenstvom vybuchu; zény 1, 2, 20, 21 a 22, kde minimalna

energia vznietenia nie je menej ako 0,016 mJ).

Ochranné odevy s referencnjm kédom AS
Tento OOP je sucastou plne antistatického a uzemneného systému. Antistaticky ochran-
ny odev mdze pozostavat z jedného kusu (kombinézy) alebo niekolkych odevov (bunda,
nohavice, zakladné vrstva atd'.), pri¢om musi nepretrite zakryvat' nevyhovujlice materi-
aly (nerozptylujuce statickd elektrinu) (napr. spodn( bielizef), a to Uplne (aj pri pohybe,
predklanani atd'.), a zarover sa dostatocne prekryvat' (napr. v kombinacii bunda/nohavice).
Napr. na inych antistatickych odevoch je potrebné nosit’ vestu vyhovujicu norme EN 1149-
5 alebo podobny odev. Antistatické vlastnosti musi mat iba vonkajsia vrstva jednotlivého
viacvrstvového odevu.

Pouzivatelia tohto OOP musia byt neustale uzemneni, aby sa zaistilo rozptylovanie elek-
trostatickych nabojov. Preto je potrebné zaistit kontakt medzi vodivym odevom a vodivou
obuvou pouzivatela (EN 20344). Elektricky odpor medzi pouzivatelom a uzemnenim musi
byt najviac 10° Q (pozor na izolované alebo silne znecistené podlahy). Antistatické vlastnos-



ti nemozno primerane zarudit' pri praci na elektrickych systémoch, pri ktorych sa vyzaduje

elektricky izolujuca obuv.

Tento odev je potrebné si obliect pred vstupom do prostredia s nebezpecenstvom vybuchu.
Musi byt Uplne zapnuty, pri€om sa musi zaistit' kontakt s pokozkou alebo vodivou spod-
nou bieliziou (napr. na rukavoch) a musia byt pouzité existujlice systémy stiahnutia. Casti
s hacikmi a slu¢kou na suchych zipsoch sa musia Uplne prekryvat a byt pevne stlacené.
V prostredi s nebezpecenstvom vybuchu sa odevy nesmu rozopinat ani vyzliekat, pricom
odnimatelné Casti (napr. menovky, naplecniky atd'.) sa z odevu nesmu skladat'.

Vsetky vodivé kovové Casti musia byt pri pouZivani plne zakryté antistatickym materia-
lom (napr. opasok s kovovou prackou sa nesmie nosit’ na nohaviciach, pokial nie je zakryty

bundou).

Antistatické odevy sa nesm{ pouzivat v prostredi so zvySenou hladinou kyslika alebo v zéne
0 bez predchadzajiceho schvalenia zodpovednym bezpe¢nostnym technikom! Elektrosta-
tické vlastnosti sa mdéZu pocas pouzivania a z dovodu Cistenia, znecistenia atd'. zniZovat'.

Zmeny vzhladu nie sG povolené.

ENISO 11612:2015
Ochranné odevy s obmedzenim Sirenim
plamena a ochranou pred priemyselnym teplom

Ochranné o
Obmedzené
okrajov.

y s referencnijm kédom FAxBxCxDxExFx

Obmedzené $irenie plamefia, ¢as dalieho horenia a ¢as dosvitu

Ziadne horiace alebo roztavené zvysky.

ENISO 11612

enie plamena: A1: Vznietenie povrchu a/alebo A2: vznietenie spodnych

< 2 s, bez tvorby dier,

Tato norma vymedzuje nasledujlice aspekty prenosu tepla (limity st zalozené na zabraneni

popaleninam druhého stupia).

Konvekéné teplo Salavé teplo Roztaveny
(plamen) 20 kW/m2 hlinik (rozstrek)
index HTI24 index RHTI24

Min. | Max. Min. | Max. Min. | Max.
B1 4s | <10s c1 7s |<20s D1 100¢g |<200g
B2 10s | <20s c2 20s | <50s D2 200g (<350¢g
B3 20s c3 50s | <95s D3 350¢g

c4 95s




Roztavené Kontaktné teplo
Zelezo (rozstrek) (250°C)

Min. | Max. Min. | Max.
E1 60g |<120g F1 55 [<10s
E2 120g |<200¢g F2 10s | <15s
E3 200¢g F3 >15s

Tento odev nie je uréeny na pouzivanie pri haseni poziarov! Toto nie je pohlinikovany re-
flexny odev!

V pripade poziaru alebo vystavenia plamenom sa ¢o najskor vzdialte od ohria/zdroja tepla.
Ochranu nemozno zaruéit po vaznom poskodeni. Zvysky horlavych latok alebo niektorych
chemikalii na odeve (napr. olej atd'.) maju nepriaznivy (¢inok na obmedzenie Sirenia pla-
mefa. V pripade kontaminacie chemikaliami alebo horlavymi kvapalinami musi pouzivatel
ihned’ opustit’ pracovny priestor, odev si vyzliect (opatrne, aby sa kvapaliny nedostali do
kontaktu s pokozkou) a nechat’ ho oprat alebo vyradit.

V pripade kontaminacie roztavenym kovom musi pouzivatel takisto ihned’ opustit pracovny
priestor a dany odev si vyzliect,, pretoze pokial ma dany odev obleceny priamo na kozi, hrozi
mu riziko popalenia! Vrecka a podobné ¢asti odevu musia byt upevnené, aby sa zabranilo
nahromadeniu roztaveného kovu v zahyboch, vreckach atd'.

Chranené su iba Casti tela, ktoré tento OOP zakryva. Pri vybere obleCenia je potrebné
chranit celé telo pomocou OOP podla normy EN SO 11612

Ked' ochranu zabezpecuje dvojdielny vonkajsi odev, pouzivatel musi zabezpecit' prekry-
tie vrstiev v dlzke aspoii 20 cm, ked' sa pokusi v stoji dotknit sa $pickami prstov $piciek
chodidiel.

ENISO 11611:2015
Ochranné odevy pre zvaracov a na suvisiace procesy
Ochranné odevy s referencnyjm kédom WEx,Ax ENISO 11611

Tento druh ochranného odevu chrani zakryté Casti tela pred drobnym rozstre-

kom roztaveného kovu, kratkym kontaktom s plamefimi a teplom vyZarovanym oblikom,
pricom znizuje riziko zasahu elektrickym pradom v désledku kratkeho kontaktu s vodi¢mi
pod napanm (pri napatiach do asi 100 V jednosmerného pridu) za beZnych podmienok
pri zvarani.

x = trieda 1 alebo 2. Za triedou x sa na Stitku zaroveri uvadza A1 alebo A2, pripadne A1 + A2
(vysvetlenie najdete v norme EN /SO 11612).

x = trieda 1: ochrana pred menej nebezpe¢nymi zvaracimi technikami a situaciami s nizsim
rizikom rozstreku a salavého tepla:

« 15 kvapiek roztaveného kovu zvysi teplotu zvn(tra odevu max. o 40 °C.

« Salavé teplo index RHTI 24 > 7 s (vysvetlenie najdete v norme EN /SO 11612).



x = trieda 2: ochrana pred menej nebezpe¢nymi zvaracimi technikami a situaciami s vy$3im
rizikom rozstreku a salavého tepla:

« 25 kvapiek roztaveného kovu zvysi teplotu zvnatra odevu max. o 40 °C.

« Salavé teplo index RHTI 24 > 16 s (vysvetlenie najdete v norme EN /SO 11612).

Odporicania tykajice sa vyberu spravnej triedy odevu na zvaranie najdete na webovej
lokalite: http://sio.to/eudoc.

Rozstrek pri zvarani méze, napriklad, prilnit k upinacim prvkom s patentovym gombikom
na ziizenych rukévoch. Manzeta rukavice spomalujiica horenie dokaze poskytnit' dodatoéni
tepelnd ochranu zapasti. Na ochranu nadlakti pri zvaraéskych pracach mézu byt potrebné
dopliujlice OOP s Ciastocnou ochranou tela. V pripade odevu pozostavajlceho z dvoch kusov
je potrebné, aby sa prekryvali aspofi 0 20 cm. Vlhkost' (od dazda, potu atd.) mdze zni-
Zit obmedzené elektroizolacné vlastnosti odevu. V pripade zvaraCskych prac v uzavretych
priestoroch so zvysenym obsahom kyslika v ovzdusi, ktoré zniZuji ochranu pred ohiiom,
je potrebné prijat dodatocné bezpecnostné opatrenia. Kontaminacia horlavymi materialmi
méze mat' za nasledok zniZenie U€innosti ochrany. Tento odev nemusi nevyhnutne chranit’
pred velkym rozstrekom kovu zo zlievarenskych prac. Ak ste zaznamenali priznaky podobné
upalu, pravdepodobne st désledkom prieniku Ziarenia UVB, ¢o naznacuje poskodenie (OOP
je potrebné opravit' alebo vymenit).



Selection criteria for clothing for use in welding

or allied processes (reference points)

Type of welders’
clothing

Selection criteria
relating to the process

Selection criteria
relating to the
environmental conditions

Class 1 Manual welding techniques Operations of machines, e.g.:
with light formation of - oxygen cutting machines ;
spatters and drops, e.g.: - plasma cutting machines ;
- Gas welding ; - resistance welding
- TIG welding ; machines ;

- MIG welding ; - machines for thermal
(with low current) ; spraying ;

- micro plasma welding ; - bench welding.

- brazing ;

- spot welding ;

- MMA welding (with
rutile-covered electrode).

Class 2 Manual welding techniques Operation of machines, e.g.:

with heavy formation of

spatters and drops, e.g.:

- MMA welding (with
basic or cellulose-covered
electrode) ;

- MAG welding (with CO,
or mixed gases) ;

- MIG welding
(with high current) ;

- self-shielding flux
cored arc welding ;

- plasma cutting ;

- gouging ;

- oxygen cutting ;

- thermal spraying.

- in confined spaces ;

- at overhead welding/
cutting or in comparable
constrained positions.

IEC 61482-2:2018
Prace na zariadeniach pod napatim
- ochranné odevy chraniace proti tepelnym rizikam elektrického

obluka IEC 614822

Class x
Ochranné odevy s referenényjm kédom EAx alebo ELIM
APC = trieda 1 alebo 2
a hodnota ELIM (cal/cm?)

Tento OOP chrani iba proti rizikam, nie proti zasahu elektrickym pradom(!),
hluku, UV Ziareniu, rychlo letiacim ulomkom alebo fragmentom, horucemu oleju, désled-
kom fyzického alebo dusevného Soku a pripadnym toxickym t¢inkom spojenym s nahodnym
oblukom! Tento odev nie je uréeny ani na hasenie poziarov!




Tento odev a textilie/vrstvy, z ktorych pozostava, boli testované v laboratérnych podmien-
kach v stlade s normou /EC 61482-1-2: ,Stanovenie triedy ochrany materialu a odevu proti
elektrickému obliku pomocou obmedzeného a smerovaného obliku (test v boxe)“: testo-
vacie podmienky: 400 V, 50 Hz, ¢as trvania obluku 500 ms, vzdialenost medzi elektrédou
a vzorkou 30 cm, vzdialenost' elektrod 3 cm; obsahuje 2 triedy (ochrana proti popaleninam
druhého stupiia):

Elektricky prad
« Trieda 1: 4kA®
« Trieda 2: 7 kA®

Odev méze volitelne prejst’ aj doplnkovym testovanim na ziskanie idajov v silade s normou
IEC 61482-1-1 testovacou metddou s tzv. otvorenym elektrickym oblukom: testovacie pod-
mienky: Hodnota pridu elektrického oblika 8 kA, 50 Hz, dlzka trvania elektrického oblika
premenliva (napr. 0,2 s aZ 2 s) na zistenie maximalnej dopadajucej energie, vzdialenost'
medzi elektrodou a vzorkou je 30 cm, vzdialenost elektrod 30 cm, pricom vysledkom s
nasledujlce Udaje: ATPV a/alebo EBT50 a/alebo ELIM:

« ATPV (Arc Thermal Performance Value - hodnota tepelného vykonu oblika):
vypocitana ako 50 % pravdepodobnost, ze prenos tepla (z dopadovej energie
oblika v cal/cm?) dosiahne Stollovu krivku v Struktire textilie (= kritérium vzniku
popalenin druhého stupiia).

EBT50 (Break-open Threshold Energy - prahova energia naru$enia Struktary):
dopadova energia obluka v cal/cm? pri 50 % pravdepodobnosti nenarusenia
Struktary textilie OOP.

ELIM (Incident Energy Limit - limit dopadovej energie): priemer 3 najvyssich
nameranych hodndt dopadovej energie obluka (v cal/cm*) bez dosiahnutia kritéria
na vznik popalenin druhého stupiia, no zarover niZsia ako najnizsia namerana
hodnota dopadovej energie oblika, pri ktorej realne doslo k prekroceniu kritéria
vzniku popalenin druhého stupria.

Aby odev poskytoval aplnl ochranu, musi zakryvat celé telo, musi byt (plne zapnuty
a pouzivany v kombinacii s inymi vhodnymi OOP (nohavice alebo bunda, chrani¢ tvare,
helma, rukavice, obuv). Odevy, ako tricka, spodna bielizeri atd'., vyrobené z roztavitelnych
vlakien (napr. polyamid, polyester atd'.) sa nesm pouzivat.

EN 13034:2005 +A1:2009
Ochranné odevy proti kvapalnym chemikéliam;

obmedzena ochrana typu 6 alebo PB [6]

EN 13034
Ochranné odevy s referenénijm kédom CHLST ([mzlm* si §titok)

Obmedzenou ochranou sa rozumie najniz$ia arovef ochrany proti chemi-

kaliam, ktorej (¢elom je chranit’ pred moznym vystavenim malym mnoZstvam nahodne
vystreknutych alebo vySplechnutych menej nebezpe¢nych chemickych latok (v pripade,
ktorych nie je potrebna Gplne nepriepustna bariéra typu 3 alebo 4 na molekularnej
arovni).

Obleky typu 6 chrania prinajmensom trup a konatiny (napr. jednodielne kombinézy alebo
dvojdielne obleky atd'.). Tento OOP presiel upravenym testom jemnym ostriekanim v ramci
celého povrchu odevu (vratane uzatvaracich prvkov).



Ciastocna ochrana typu PB [6] zakryva a chrani iba konkrétne Casti tela. Toto oblecenie
(napriklad iba bunda, nohavice, zastera, rukav atd'.) nepodstupilo upraveny test miernym
ostriekanim (test rozprasovanim).

Pre vietky poziadavky uvedené nizsie je potrebné dosiahnut minimalne Grover triedy 1
s vynimkou odpudzovania a prieniku kvapalin, pri ktorych je potrebné dosiahnut’ minimalne
urove triedy 3, resp. 1 v pripade aspoi jedného chemického produktu.

Dosiah- Vysvetlenie tried
nuta
trieda
1 2 3 4 5 6
Odolnost’ proti oderu (cykly) 01 >10 | >100 | > 500 | >1000 | > 1500 | > 2000
Odolnost proti
pretrhnutiu (N) 02 >10 | >20 | >40 | >60 | >100 | > 150
Odolnost: proti
prederaveniu (N) 03 >5 | >10 | >50 | >100 | > 150 | > 250
Pevnost' v tahu (N) 04 > 30 >60 | >100 | >250 | > 500 |> 1000
Pevnost’ Svov v tahu (N) 05 >30 | >50 | >75 | >125 | > 300 | > 500
Dosiah- Kvapalné chemikalie
nuta
trieda Odpudzovanie (R) Prienik (P)
Chemicky produkt (£20 *C) R P 1 2 3 1 2 3

H2504 30 % (kyselina sirova) 08 12

NaOH 10 % (hydroxid sodny) | 09 | 13
O-xylén 10 | 14

>80% | >90% | >95% | <10% | <5% | <1%

n-Butanol " 15

Poskodené odevy (pretrhnutd, prederavena, delaminovana textilia) neposkytuje primeran(
ochranu. Pouzivanim a starostlivostou (pranim) klesa schopnost’ odpudzovania kvapalin.
Vzhladom na to odpor(i¢ame pri kazdom pracom cykle znova aplikovat prostriedok na odpu-
dzovanie vody a necistdt. (Pozrite si webovi lokalitu: http://sio.to/eudoc).

EN 510
Riziko zapletenia do pohyblivych casti

EN510

Ochranné odevy s kédom RO
Ochranné odevy znizujlce riziko zamotania do pohyblivych strojov alebo ich
Casti pre pouzivatelov pracujicich v blizkosti strojov alebo zariadeni s nebezpecnymi po-



hyblivymi ¢astami.

Dvojdielne OOP je potrebné nosit’ spolu, pricom medzi bundou a nohavicami nesmu pri po-
hybe vznikat medzery. Tento odev musi sediet' o najtesnejsie a €o najblizsie k telu a musi
byt Gplne zapnuty.

Odevy vizualne signalizujlice pritomnost’ pouZivatela

Tento odev nespliia poziadavky a nie je v silade s normou EN /S0 20471.

EN 17353:2020

Vd'aka tomuto odevu bude jeho nositel'
napadny aj pri nizkej viditelnosti v stredne
rizikovych situaciach T A TpeB TypeAB

EN 17353 EN 17353 EN 17353

Toto obleéenie je uréené pre stredne rizikové situdcie v zavislosti od analyzy rizika sGvi-
siaceho s konkrétnou Glohou: vyrazne znizena rychlost premavky (< 60 km/h pre aktivnych
ucastnikov cestnej premavky alebo < 15 km/h pre pasivnych (¢astnikov cestnej premavky)
a/alebo zniZena hustota premavky. Nie je urcené do vysoko rizikovych situacii, ktoré po-
kryva norma EN [SO 20471.

Pritomnost’ fluorescenéného podkladového materialu alebo retroreflexnych pasikov signali-
zuje vasu pritomnost’ na dennom svetle alebo v tme (vo svetle svetlometov).

Ochranné oblecenie s oznacenim MRVx

X (vid' & Fluorescenéné Retroreflexné Kombinovany

Stitok) YP (m2) (m?) material (m2)
Tmavé podmien-

Typ B2 Ky - kongatiny / 20.018 /
Tmavé
podmienky - na "

Typ B3 torzo alebo torzo / >0.08 /
a koncatiny

TypA Denné svetlo >0.24* / /
Denné svetlo,

Typ AB simrak a tmavé >0.24" >0.08* >0.24*
podmienky

(*) Pre vysku > 140 cm

Odev musi byt celkom uzavrety a nesmie byt' prekryty, aby bola zaistend jeho viditelnost'.



Viditelnost zdvisi od spésobu pouZivania (napr. znecistenie atd'.), starostlivosti (opravy, Cis-
tenia atd'.) a skladovania (vhodné je na skladovanie najmé tmavé prostredie). Maximalny
pripustny pocet cyklov starostlivosti je uvedeny na stitku ako ,,Max xx“ (je to tdaj o pocte
cyklov prania, po ktorych bola vykonand certifikdcia), ale nie je to jediny faktor, ktory urci
Zivotnost' odevu. Zivotnost' bude zdvisiet' aj na sposobe pouZivania, starostlivosti, podmien-
kach skladovania atd'. Odporicame opatrnost’ pri prani spoloéne s inymi tmavymi odevmi
(riziko zafarbenia). Perte s podobnymi farbami. Akékolvek pozmeriovanie produktu, ako je
napriklad potla¢ s logom, méZu ohrozit' minimdlne viditelné plochy a Gcinnost’ produktu.
Po vystaveni priamemu svetlu mézZe farba spadat’ do iného farebného pola ako pévodne, i
nadalej vsak bude tdto farba vyhovovat' norme EN 17353.

Vyrobca:

Q I m I: N Sioen nv, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie, Belgicko
N (@) )

Tel.: +32 (0)51 740 800 » www.sioen.com



